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S㎜mary

　　Astudy　was　made　of　1120　crowns　which　had　been　fabricated　for　patients　at　the

Prosthodontic　Clinic　of　Matsumoto　Dental　College　during　1985．

　　Some　of　the　results　were　as　follows：

　　1）43ユ5％of　the　patients　were　males　and　56．85％were　females．

　　2）87．70％of　the　patients　were　between　20　and　59　years　old．

本論文の要旨は第23回松本歯科大学学会（昭和61年11月）において発表された．（1988年7月21日受理）
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　　3）Crowns　of　the　upper　abutment　teeth　were　more　abuted　than　the　lower　abutment

teeth．

　　4）75．54％of　the　crowns　were　fabricated　for　nonvital　teeth．

　　5）50．27％of　the　crowns　were　fabricated　as　fuli　cast　crowns，24、91％as　facing

crowns（22．14％as　porcelain　fused　to　metal　crowns．　2．77％as　resin　facing　crowns），8．84％

as　jacket　crowns（8．66％as　resin　jacket　crowns　and　O．18％as　porcelain　jacket　crowns），14．

64％as　partial　coverage　crowns　and　1．34％as　dowel　crowns．

緒 言

　各種補綴物の統計的調査によって，その時々の

補綴学の発展，材料や技術の進歩，および社会情

勢の実態などが推定でき、さらには将来の展望に

対し，多くの示唆が得られる．

　私達の講座でも，松本歯科大学病院補綴診療科

における冠．架工義歯補綴物の装着状況を知るた

め，昭和47年から一連の経年的調査を行い，報

告1““5）してきた．

　そこで今回は，昭和60年1月から同年12月まで

の1ヶ年間について，松本歯科大学病院補綴診療

科で作製，装着された単独冠を中心に調査し，併

せて昭和59年の調査報告5）と比較検討したので報

告する．

調査方法と項目

　松本歯科大学病院，補綴診療科における昭和60

年1月より同年12月に至る1ヶ年間の外来患者

496名および作製，装着された単独冠1120個につい

て，病院歯科診療録，補綴科院内カルテ，材料セ

ンター材料支給伝票等を資料とし，分類集計器，

パスキーHIA（日本信号株式会社製）を用いて，

収集データを分類集計後，以下の各項目について

調査した．

A．患者総数と地域別患者数

　単独冠および架工義歯を施した患者の住所を塩

尻市内，これを除く長野県内および長野県外とに

区別し，その数を調査した．

B．性別および年齢階級別患者数

　患者の年齢を20歳未満，20歳代，30歳代，40歳

代，50歳代，60歳代，70歳代および80歳以上の8

階級に分け調査した．

C．装着物を単独冠および架工義歯に分け，その

総数を調べた．

D．単独冠について

1．年齢階級別装着頻度

　患者の年齢を前記B項に準じて区分し，各年齢

階級の装着頻度を調べた．

2．性別装着頻度

3．部位別装着頻度

　装着部位を上，下顎および前歯部，小臼歯部，

大臼歯部の各歯群に分け調査するとともに，年齢

階級別装着頻度との関係を調査した．

4．支台歯の生，失活歯別装着頻度

　支台歯を生，失活歯別に分類して装着頻度を調

査するとともに，年齢階級別および部位別装着頻

度との関係を調べた．

5．種類別装着頻度

　支台装置の種類を全部鋳造冠，一部被覆冠，前

装冠（既製陶歯前装冠，陶材溶着鋳造冠，レジン

前装冠の3種），ジャケット冠（陶材およびレジン

ジャケット冠の2種）およびアタッチドタイプポ

ストクラウン（以下継続歯と略す）に分類して，

それらの装着頻度を調査するとともに年齢階級

別，性別および部位別装着頻度との関係を調べた．

6．支台築造体について

　支台築造体をキャストコアー，レジンコアー，

アマルガムコアー，セメントコアーに分類して，

その築造頻度を調べると同時に，築造部位および

単独冠の種類別築造頻度との関係を調査した．

調査成績

A．患者総数と地域別患者数

1．年齢階級別装着頻度

　表1に示すように，単独冠および架工義歯を装

着した患者総数は496名で，その構成について地域

別にみると，塩尻市内を除く長野県内の患者が282

名（56．85％）で過半数を占め，次いで塩尻市内在

住者が196名（39．52％）で，長野県外在住者は18

名（3．63％）しかみられなかった．

B．性別および年齢階級別患者数
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　表2に示すように性別では，男が214名
（43．15％）女が282名（56．85％）と，女が男を構

成率で13．71％上回り，年齢別では20歳代から50歳

代までで全体の87．70％を占めた．

C．単独冠および架工義歯の装着頻度

　昭和60年1ヶ年の単独冠の装着数は1120個，架

工義歯は260装置であった．

D．単独冠について

　表3に示すように最も多かったのは，30歳代

・（314個，28．04％）で，20歳代（273個，24．38％），

40歳代（243個，21．70％）と続き，20歳代から50

歳代までで全体の88％以上を占めていた．

2．性別装着頻度

　表7に示すように，女性に装着された単独冠は

691個，61．70％で過半数を占めていた．

3．部位別装着頻度

　表3に示すように，顎別では上顎（681個，

表1：地域別患者数

地 域 患 者 数

昭和60年 昭和59年

塩 尻 市 内 196 284

（39．52） （44．24）

長 野 県 内 282 349

（除・ 塩尻市内） （56．85） （54。36）

長 野 県 外 18 9

（3．63） （L40）

計 496 642

（100．00） （100．00）

（）％

60．80％）が下顎（439個，39．20％）を大きく上回

り，歯群別には，上顎では前歯部（280個，25．00％），

大臼歯部（240個，21．43％），小臼歯部（116個，

14．38％），下顎では大臼歯部（207個，18．48％），

小臼歯部（178個，15．89％），前歯部（54個，4．82％）

の順であった．最も装着頻度の高かったのは，上

顎前歯部で，最も低かったのは下顎前歯部であっ

た．また年齢階級別との関係においては，前歯部

では，すべての年代において上顎が下顎を上回っ

ていたものの，小臼歯部では40歳代以上は下顎が

上顎を上回り，大臼歯部では30歳代から60歳代で

上顎が下顎を上回っていた．

4．支台歯の生，失活歯別装着頻度

　表4，5は単独冠支台歯の生，失活歯別装着頻度

と年齢階級別および部位別の関係を表わしてい

る．全体では生活歯支台のものが274個（24．46％），

失活歯支台のものが846個（75．54％）であった．

次に年齢別階級との関係では，20歳未満を除く全

ての年代で失活歯が生活歯を上回っており，部位

別には全ての部位で失活歯が生活歯を上回ってい

た．

5．種類別装着頻度

　表6～8は単独冠支台装置の種類別装着頻度と

年齢階級別，男女別および部位別頻度との関係で

ある．全体では全部鋳造冠が563個（50．27％），前

装冠が279個（24．91％），一部被覆冠が164個

（14．64％），ジャケット冠が99個（8．84％），継続

歯が15個（1．34％）の順であった。さらに前装冠

表2：性別および年齢階級別患者数

年齢階級

調査年

ｫ
2臓未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 計

男女 昭60

ｺ59

ｺ60

ｺ59

　　13

i2．62）

@　　8

i1．25）

@　10
i2．02）

@　11

i1．71）

49
X．88）

T6

W．72）

V4
P4．92）

V5

P1．68）

　　45

i9．07）

@　71

i11．06）

@　90
i18．15）

@　133

i20．72）

　　49

i9．88）

@　47

i7．32）

@　54
i10．89）

@　64

i9．97）

35
V．06）

T7

W．88）

R9
V．86）

U1

X．50）

　　13

i2．62）

@　35

i5．45）

@　13
i2．62）

@　19

i2．96）

　　10

i2．02）

@　　2

i0．31）

@　　2

i0．40）

@　　3

i0．47）

214
S3，15）

Q76

S2．99）

Q82
T6，85）

R66

T7，01）

計

昭60

ｺ59

　　23

i4．64）

@　19

i2。96）

（（

123
Q4．80）

P31

Q0．40）

　　135

i27．22）

@　204

i31．78）

　　103

i20．77）

@　111

i17．29）

（（

74
P4．92）

P18

P8．38）

　　26

i5．24）

@　54

i8．41）

　　12

i2．42）
@　　5

i0．78）

　　496
i100．00）

@　642

i100．00）

（）％

昭60：昭和60年

昭59：昭和59年
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表3：単独冠の年齢階級別および部位別装着頻度

部位

調査年 旦 幽 旦 市 誠 齋 鵠
年代

20歳未満

@　20歳代

@　30歳代

@　40歳代

@　50歳代

@　60歳代

@　70歳代

W0歳以上

昭60

ｺ59

ｺ60

ｺ59

ｺ60

ｺ59

ｺ60

ｺ59

ｺ60

ｺ59

ｺ60

ｺ59

ｺ60

ｺ59

ｺ60
ｺ59

　　　6

i0．54）

@　　9

i0．63）

@　78
i6．96）

@　69
i4．81）

@　81
i7．23）

@　102
i7．11）

@　40
i3．57）

@　46
i3．21）

@　48
i4．29）

@　　64

i4．46）

@　　19

i1．70）

@　　30

i2．09）

@　　8

i0．71）

@　　1

i0．07）

80，71）

S0．28）

R6
R．21）

T4
R．76）

T2
S．64）

V5
T．23）

R8
R，39）

S9
R．41）

Q0
P，79）

S5
R．14）

T0．45）

Q7
P．88）

Q0，18）

Q0．14）

14
P，25）

P0．07）

T8
T．18）

U4
S．46）

U7
T．98）

X6
U．69）

T5
S．91）

R6
Q．51）

R2
Q．86）

S5
R．14）

P2

kO7）

Q1
P．46）

Q0．18）

Q0．14）

　　28

i2．50）

@　　14

i0．98）

@　172
i15．36）

@　187
i13．03）

@　200
i17．86）

@　273
i19．02）

@　133
i11．88）

@　131
i9．13）

@　100
i8．93）

@　154
i10．73）

@　　36

i3．21）

@　　78

i5．44）

@　　12

i1．07）

@　　5

i0．35）

10，07）

R0．21）

P2
P．07）

X0．63）

P9

k70）

P4

O．98）

P2
P，07）

R3
Q．30）

X0，80）

P8
P，25）

Q0．18）

V0．49）

40．36）

R4
R，04）

R4
Q．37）

S9
S，38）

U9
S．81）

S8
S．29）

S4
R．07）

Q9
Q．59）

V2
T．02）

X0．80）

Q8

k95）

T0，45）

Q0．14）

16
P．43）

T0．35）

U7
T，98）

U8
S．74）

T3
S，73）

X3
U．48）

S3
R，84）

S7
R．28）

P8
P．61）

R3
Q．30）

V0．63）

P3
O．91）

R0。27）

　　20

i1．79）

@　　6

i0．42）

@　101
i9．02）

@　105
i7．32）

@　114
i10．18）

@　171
i11．92）

@　110
i9．82）

@　105
i7．32）

@　　59

i5．27）

@　138
i9．62）

@　　25

i2．23）

@　　59

i4．11）

@　　10

i0．89）

@　　9

i0．63）

48
S，29）

Q0
P．39）

Q73
Q4．38）

Q92
Q0．35）

R14
Q8．04）

S44
R0．94）

Q43
Q1．70）

Q36
P6．45）

P59
P4，20）

Q92
Q0．35）

U1
T．45）

P37
X．55）

Q2
P．96）

P4

O．98）

計

昭60

ｺ59

　　280

i25．00）

@　321
i22．37）

（（

161
P4，38）

Q56
P7．84）

（（

240
Q1，43）

Q65
P8．47）

　　681

i60．80）

@　842
i58．68）

（（

54
S，82）

W5
T，92）

（（

178
P5，89）

Q49
P7．35）

（（

207
P8．48）

Q59
P8．05）

　　439

i39．20）

@　593
i41．32）

　　1120

i100．00）

@　1435
i100．00）

（）％
昭60：昭和60年

昭59：昭和59年

においては陶材溶着鋳造冠が248個（22．14％）レ

ジン前装冠が31個（2．77％）で既製陶歯前装冠の

使用はみられなかった．また，ジャケット冠につ

いてはレジンジャケット冠が97個（8．66％）でポー

セレンジャケット冠はわずかに2個（0．18％）で

あった．次に年齢階級との関係をみると，20歳代

から70歳代までの間で最も多かったのは全部鋳造

冠であり，前装冠の中では陶材溶着鋳造冠が各年

代の中で最も多かった．また，60歳代，70歳代の

各年代ではジャケット冠が前装冠を上回ってい

た。性別との関係では，男女とも支台装置の中で

は全部鋳造冠が最も多く，またレジン前装冠とレ

ジンジャケヅト冠を除く他の支台装置は，女の方

が男を上回っていた．部位別との関係では，前歯

部は上顎において陶材溶着鋳造冠174個
（15．54％），レジンジャケット冠70個（6．25％），

レジン前装冠の順であった．また下顎においては

レジンジャケット冠25個（2．23％），陶材溶着鋳造

冠21個（1．88％）の順であった．次に小臼歯部を

みると上下顎とも全部鋳造冠が最も多く，次いで

一部被覆冠，陶材溶着鋳造冠の順であった．大臼

歯部についても上下顎とも全部鋳造冠，一部被覆

冠の順であった．

6．支台築造体について　　L

　表9，10は支台築造体の種類別築造頻度と部位

別，装着冠の種類別頻度との関係を表したもので

ある．キャ’ストコアーが776個（93．49％）で最も

多く，以下レジンコアーは26個（3．13％），セメン
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表4：単独冠支台歯の生・失活歯別および年齢階級別装着頻度

年齢階級
　　　調支台歯の状態

査年
20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 計

生活歯

ｸ活歯

昭60

ｺ59

ｺ60

ｺ59

　40
i3．57）

@2
i0．14）

@8
i0．71）

@18
i1．25）

　71
i6．34）

@61
i4．25）

@202
i18．04）

@231
i16。10）

　73
i6．52）

@74
i5．16）

@241
i21．52）

@370
i25．78）

　46
i4．11）

@37
i2．58）

@197
i17．59）

@199
i13．87）

　33
i2．95）

@32
i2．23）

@126
i11．25）

@260
i18．12）

　5
i0．45）

@35
i2．44）

@56
i5．00）

@102
i7．11）

　6
i0．54）

@5
i0．35）

@16
i1．43）

@9
i0．63）

　274
i24．46）

@246
i17．14）

@846
i75．54）

@1189
i82．86）

計

昭60

ｺ59

　48
i4．29）

@20
i1．39）

　273
i24．38）

@292
i20．35）

　314
i28．04）

@444
i30．94）

　243
i21．70）

@236
i16．45）

　159
i14．20）

@292
i20．35）

　61
i5．45）

@137
i9．55）

　22
i1．96）

@14
i0．98）

　1120
i100．00）

@1435
i100．00）

（）％

昭60：昭和60年

昭59：昭和59年

表5：単独冠支台歯の生・失活歯別および部位別装着頻度

部　位

工 蝿 8－66－8 旦 齋 耶 8－66－8 帯 譜支台歯の状態
調査　　　　年

生活歯

ｸ活歯

昭60

ｺ59

ｺ60

ｺ59

　　44

i3．93）

@　30
i2．09）

@　236
i21．07）

@　291
i20．28）

　　36

i3．21）

@　54
i3．76）

@　125
i11．16）

@　202
i14．08）

59
T．27）

T8
S．04）

P81
P6，16）

Q07
P4．43）

139
P2，41）

P42
X．90）

T42
S8．39）

V00
S8．78）

11

O，98）

P4
O．98）

S3
R，84）

V1
S．95）

　　49

i4．38）

@　44
i3、07）

@　129
i11．52）

@　205
i14．29）

75
U．70）

S6
R．21）

P32
P1．79）

Q13
P4．84）

135
P2．05）

P04
V．25）

R04
Q7．14）

S89
R4．08）

274
Q4．46）

Q46
P7．14）

W46
V5．54）

P189
W2．86）

計

昭60

ｺ59

　　280

i25．00）

@　321
i22．37）

　　161

i14．38）

@　256
i17．84）

（（

240
Q1，43）

Q65
P8．47）

（（

681
U0，80）

W42
T8．68）

（（

54
S，82）

W5
T．92）

　　178

i15．89）

@　249
i17．35）

（（

207
P8，48）

Q59
P8．05）

（（

439
R9，20）

T93
S1．32）

　1120
i100．00）

@　1435
i100．00）

（　）％

昭60：昭和60年

昭59：昭和59年

トコアー，アマルガムコアーの順であった．次に

部位別との関係ではキャストコアーが，すべての

部位で全体の大部分を占めた．また，装着冠の種

類との関係をみると，全部鋳造冠が489個
（58．92％）で最も多く，以下陶材溶着鋳造冠が213

個（25．66％），レジンジャケット冠が84個

（10．12％）の順であった．

考 察

　今回の報告は，昭和60年1月から同年12月まで

の1ヶ年間に松本歯科大学病院補綴診療科を訪れ

た外来患老に作製，装着された単独冠について，

患者総数と地域別患者数，性別と年齢階級別患者

数などを含む4項目について調査したものであ

る．以下，今回の調査成績を総括するとともに，

昭和59年の調査報告5｝と比較し考察した．

A．患者総数と地域別患者数について

　患者総数は496名で昭和59年の報告5）に比較し

て，146名の減少がみられた．構成率については昭

和59年と比較して塩尻市内で4．72％の減少がみら

れ，また塩尻市内を除く長野県内では逆に2。49％

の増加がみられた．これは塩尻市が歯科医院の急

増が認められる地区であるにもかかわらず，塩尻

市内の人ロ推移に急激な変化がみられないこと

と，大学病院補綴診療科としての特殊性によるも

のであろう．
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表6：単独冠の種類別および年齢階級別装着頻度

年齢階級
調査年 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 計

種類

全部鋳造冠 昭60 5 117 156 154 90 31 10 563
（

0．45） （10．45） （13．93） （13．75） （8．04）
（ 2．77） （0．89） （ 50．27）

昭59 8 144 272 156 175 82 6 843
（ 0．56） （10．03） （18．95） （10．87） （12．20） （ 5．71） （0．42） （ 58．75）

前装冠 昭60 4 100 89 33 49 4 279
（ 0，36） （8．93） （7．95） （2．95） （4．38）

（ 0．36） （

24，91）

昭59 9 95 116 46 63 9 343
（ 0．63） （6．62） （8．08） （3．21） （4．74） （ 0．63） （ 23．90）

既製陶歯前装冠 昭60

昭59

レジン前装冠 昭60 3 7 8 12 1 31
（0．27） （0、63） （0．71） （1．07）

（ 0．09） （ 2．77）

昭59 1 3 8 8 25 3 48
（ 0．07） （0．21） （0、56） （0．56） （1．74） （ 0．21） （ 3．34）

陶材溶着鋳造冠 昭60 4 97 82 25 37 3 248
（

0，36） （8．66） （7．32） （2．23） （3．30）
（ 0，27） （ 22．14）

昭59 8 92 108 38 43 6 295
（ 0．56） （6．41） （7．53） （2．65） （3．00） （ 0．42） （ 20．56）

ジャケット冠 昭60 2 10 20 29 7 24 7 99
（ 0．18） （0．89） （1．79） （2．59） （0．63）

（ 2，14） （0．63）
（

8．84）

昭59 1 8 23 18 35 30 7 122
（ 0．07） （0．56） （1、60） （1．25） （2．44） （ 2．09） （0．49） （ 8．50）

レジン 昭60 10 20 29 7 24 7 97

ジャケット冠 （0．89） （1．79） （2．59） （0．63） （ 2，14） （0．63）
（ 8，66）

昭59 1 8 23 18 35 30 7 122
（ 0．07） （0．56） （1、60） （1．25） （2．44） （ 2．09） （0．49） （ 8．50）

ボーセレン 昭60 2 2

ジャケット冠
（ 0，18） （ 0，18）

昭59

継続歯 昭60 2 7 1 4 1 15
（0．18） （0、63） （0．09） （0．36） （0．09）

（ 1．34）

昭59 1 1 11 4 7 6 1 31
（ 0．07） （0．07） （0．77） （0．28） （0．49） （ 0．42） （0．07） （ 2．16）

一部被覆冠 昭60 37 44 42 26 9 2 4 164
（

3．30） （3．93） （3．75） （2．32） （0．80）
（ 0，18） （0．36）

（

14，64）

昭59 1 44 22 12 7 10 96
（ 0．07） （3．07） （1、53） （0．84） （0．49） （ 0．70） （ 6．69）

昭60 48 273 314 243 159 61 22 1120

計
昭59

（

4，29）

Q0

（24．38）

@　292

（28．04）

@　444

（21。70）

@　236

（14．20）

@　292

（ 5．45）

P37

（1．96）

@　14

（100．00）

@1435
（ 1．39） （20．35） （30．94） （16．45） （20．35） （ 9．55） （0．98） （100．00）

（）％

昭60：昭和60年

昭59：昭和59年

B．性別および年齢階級別患者数について

　男女比については男が214名43．15％，女が282名

56．85％と女の方が68名13．71％ほど多かった．こ

れは，伊藤2｝，平野3），杉本4），大野5）らの報告と同

様の傾向であるが，小森6・7），河原S・9），天野1°），入

野11），岸12），加藤13・14），中島15），平沼16），宮内17）ら

の報告と比較すると男女差が少ないのは，大学病

院所在地の塩尻市が世帯業態において専業あるい

は兼業農家の多いことと，人口が6万以下の地方

都市であることが一因となっているであろう．今

後交通網の発達，あるいは近郊都市からの患者来

院数の増加などにより，来院患者の構成率の変化

も考えられるところである．

　年齢構成では20歳代から50歳代までの患者構成

率が80％以上を占め，これは昭和59年までの報

告1－－5）と同傾向にあり，鶴蝕罹患率と年代別処置歯

率4）とも一致した結果である．

　単独冠装着総数において315個（21．95％）の減
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表7：単独冠の種類別および性別装着頻度

性 別
調査年 男　　　女　　　計

種　類

全部鋳造冠 昭60 　212　　　351　　563
i　18．93）　（　31．34）　（　50．27）

昭59 　342　　　501　　　843
i　23．83）　（　34．91）　（　58．75）

前装冠 昭60 　96　　　183　　279
i　　8．57）　（　16．34）　（　24．91）

昭59 　90　　　253　　　343
i　　6．27）　（　17．63）　（　23．90）

既製陶歯前装冠 昭60

昭59

レジン前装冠 昭60 　19　　　12　　　31
i　　1．70）　（　　1sO7）　（　　2．77）

昭59 　9　　　　39　　　48
i　　0．63）　（　　2．72）　（　　3．34）

陶材溶着鋳造冠 昭60 　77　　　171　　248
i　　6．88）　（　15．27）　（　22．14）

昭59 　81　　　214　　　295
i　　5．64）　（　14．91）　（　20．56）

ジャケット冠 昭60 　50　　　49　　　99
i　　4．46）　（　　4．38）　（　　8．84）

昭59 　54　　　68　　　122
i　　3．76）　（　　4．74）　（　　8．50）

レジン

@　ジャケット冠
昭60 　50　　　47　　　97

i　　4．46）　（　　4．20）　（　　8．66）

昭59 　54　　　68　　　122
i　　3．76）　（　　4．74）　（　　8．50）

ポーセレン

@　ジャケット冠
昭60 　2　　　　2

i0．18）（0．18）

昭59

継続歯 昭60 　4　　　　11　　　15
i　　0．36）　（　　0．98）　（　　1．34）

昭59 　19　　　12　　　31
i　　1．32）　（　　0．84）　（　　2．16）

一部被覆冠 昭60 　67　　　97　　　164
i　　5．98）　（　　8．66）　（　14D64）

昭59 　55　　　41　　　96
i　　3．83）　（　　2．86）　（　　6．69）

計

昭60 　429　　　691　　1120
i　38．30）　（　61．70）　（100．00）

昭59 　560　　　875　　　1435
i　39．02）　（　60．98）　（100．00）

（）％

昭60：昭和60年

昭59：昭和59年

少がみられたが，これは患者数146名の減少と歩を

一にしたものと考える．

C．単独冠について

　年齢階級別装着頻度では，20歳代から50歳代ま

での装着数の占める割合が全体の80％以上に達

し，この傾向は今までの一連の報告1←5）や他の報

告6～19）とも一致している．

　性別装着頻度では，男女差は昭和59年の報告5｝

と同様にその差は広がりつつあるが，このことは

患者構成が都市近郊型患者構成2°｝への移行を示し

ていると思われる．

　部位別装着頻度では，上顎では前歯部，大臼歯

部，小臼歯部の順で，下顎では大臼歯部，小臼歯

部，前歯部の順であった．このことは昭和59年ま

での報告1“’5），あ、るいは他の報告6’8）および踊蝕罹

患率21）から考えると充分にうなづけるものであっ

た．

　支台歯の生，失活歯別装着頻度では，失活歯支

台のものが全体の75％以上を占めた．これは他の

報告1”7・1°・11・18・19）とも同様の傾向であり，歯内療法

の発達および歯牙保存の考え方の浸透による影響

が大きいと思われる．

　種類別装着頻度では，構成率からみると59年

度5）と同様に全部鋳造冠が減少し，前装冠，なかで

も陶材溶着鋳造冠あるいは一部被覆冠の構成率が

増加した．これは残存歯質に対する配慮と患者の

審美性に対する要求の高まりがこうした成績に

なったものと考えられる．

　支台築造体では，昭和59年まで1’－5）と同様に鋳造

コアーが最も高い使用頻度を示した，支台築造の

基本として，これは松本歯科大学病院が教育病院

としての性格をもっている以上，支台築造法の基

本である鋳造コアーの頻度が高いのは容易に理解

できるところである．

結 論

　松本歯科大学病院補綴診療科に昭和60年1月か

ら同年12月までの1ケ年間に来院した患者および

作製，装着された単独冠を中心にその頻度の調査

を行い，以下の結果を得た．

　1．患者総数は496名で女性が56．85％を占めた．

また年齢階級別構成率でも20歳代から50歳代まで

が全体の87．70％を占めた．

　2．地域別患者数では，塩尻市内在住者を除く

長野県内の患者が，56．85％を占めた．

　3．単独冠および架工義歯の装着数はそれぞれ

1120個と260装置を数えた．

　4．単独冠について

　イ）年齢階級別装着頻度は30歳代が最も多く，

20歳代から50歳代までが全体の88．30％を占めた．

　Pt）支台装置の種類別装着頻度は全部鋳造冠が

大半を占め，次いで陶材溶着鋳造冠であった．

　ハ）部位別装着頻度では，上顎が下顎を上回り，



松本歯学　14（2｝1988 225

表8　単独冠の種類別および部位別装着頻度

部位
8十8

調査年 3十3 54145 8－616－8 8十8 3十3 541458－616－8 8十8
8十8

種類

全部鋳造冠 昭60 105 190 295 129　　　139 268 563

（9．38） （16．96） （26．34） （11．52）（12．41） （23．93） （ 50，27）

昭59 181 234 415 203　　　225 428 843
（12．61） （16．31） （28．92） （14．15）（15、68） （29．83） （ 58．75）

前装冠 昭60 198 25 4 227 26 21　　　　5 52 279
（ 17，68） （2．23） （0．36） （20．27）

（ 2、32） （1．88）（0．45） （4．64） （ 24，91）

昭59 229 45 2 276 35 25　　　　7 67 343
（ 15．96） （3．14） （0．14） （19．23） （ 2．44） （1．74）（0、49） （4．67） （ 23．90）

既製陶歯前装冠 昭60

昭59

レジン前装冠 昭60
（

24
Q，14）

　　　1

i0．09）
　　25

i2．23）
（

50，45） 　　　1

i0．09）

　　　6

i0．54）
（

31

Q．77）

昭59 33 3 36 12 12 48
（ 2．30） （0．21） （2．51） （ 0．84） （0．84） （ 3．34）

陶材溶着鋳造冠 昭60 174 24 4 202 21 20　　　　5 46 248
（ 15，54） （2．14） （0．36） （18．04） （ 1，88） （1．79）（0．45） （4．11）

（

22．14）

昭59 196 42 2 240 23 25　　　　7 55 295
（ 13．66） （2．93） （0．14） （16、72）

（ 1．60） （1．74）（0．49） （3．83） （ 20．56）

ジャケヅト冠 昭60 72 2 74 25 25 99
（ 6．43） （0．18） （6．61）

（ 2．23） （2．23）
（ 8，84）

昭59 83 83 38 1 39 122
（ 5．78） （5．78） （ 2．65） （0．07） （2．72） （ 8，50）

レジン 昭60 70 2 72 25 25 97

ジャケット冠
（ 6，25） （0．18） （6．43）

（ 2，23） （2．23）
（ 8，66）

昭59 83 83 38 1 39 122
（ 5．78） （5．78） （ 2．65） （0．07） （2．72） （ 8．50）

ポーセレン 昭60 2 2 2

ジャケット冠
（ 0．18） （0．18）

（ 0，18）

昭59

継続歯 昭60 6 2 4 12 1　　　　2 3 15
（ 0．54） （0．18） （0．36） （1．07） （0．09）（0．18） （0．27） （ 1，34）

昭59 9 5 2 16 8 5　　　　2 15 31
（ 0．63） （0．35） （0．14） （1．11） （ 0，56） （0．35）（0．14） （LO5）

（ 2．16）

一部被覆冠 昭60 4 27 42 73 3 27　　　61 91 164
（ 0．36） （2、41） （3．乃） （6．52）

（ 0，27） （2．41）（5．45） （8．13）
（ 14．64）

昭59 25 27 52 4 15　　　25 44 961

（1．74） （1．88） （3．62） （ 0．28） （LO5）（1．74） （3．07） （ 6．69）

昭60 280 161 240 681 54 178　　　207 439 1120

計
昭59

（ 25，00）

R21

（14．38）

@　256

（21．43）

@　265

（60．80）

@　842

（ 4．82）

W5

（15．89）（18．48）

@　249　　　259

（39．20）

@　593

（100．00）

@　1435
（ 22．37） （17．84） （18．47） （58．68） （ 5．92） （17．35）（18．05） （41．32） （100．00）

（）％

昭60：昭和60年

昭59：昭和59年

歯群別では上顎前歯部が最も多く，下顎前歯部が

最も少なかった．

　二）支台歯の生，失活歯別装着頻度において，

失活歯が75．54％を占めた．

　ホ）支台築造体の構成は，キャストコアーが

93．49％を占めた．

　5．昭和59年の報告と比べると患者数で146名

少なく，単独冠と架工義歯の装着数はそれぞれ315

個と91装置の減少がみられた．

　その他の項目については昭和59年の成績と同様

の傾向を示した．
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表9：単独冠支台築造体の種類別および部位別築造頻度

部位

調査年 工 幽 旦 齋 縮 齋 譜
種類

キャスト
@　　　　コアー

昭60
　　215

i25．90）
　　117

i14．10） （

162
P9．52）

　　494

i59．52）
　　42

i5．06）
　　120

i14．46）
（

120
P4．46） （

282
R3，98） （

776
X3．49）

昭59
　　275

i23．75）
　　184

i15．89） （

188
P6，23）

　　647

i55．87）
　　61

i5．27）
　　185

i15．98） （

196
P6．93） （

442
R8．17） （

1089
X4．04）

アマルガム
@　　　　コアー

昭60 （

30．36） 　　　3

i0．36）
　　　1

i0．12）
（

10．12）

（

20，24）

（

50，60）

昭59
　　　3

i0．26） （

10．09） 　　　4

i0．35）
　　　2

i0．17） （

50．43）

（

70．60）

（

11

O．95）

レジン
@　　　　コアー

昭60
　　　3

i0．36）
　　　3

i0．36） （

80．96） 　　14

iL69）
　　　1

i0．12）

　　　4

i0．48）
（

70，84）

（

12
P，45） （

26
R，13）

昭59
　　　7

i0．60）
　　　7

i0．60） （

50．43） 　　19

i1．64）
　　　2

i0．17）
　　11

i0．95） （

40．35）

（

17
P．47） （

36
R．11）

セメント
@　　　　コアー

昭60
　　12

iL45）
　　　2

i0．24）
（

40，48） 　　18

i2．17）
　　　3

i0．36）
（

20．24）

（

50．60）

（

23
Q．77）

昭59
　　　3

i0．26） （

11
O．95）

　　14

iL21）
　　　2

i0ユ7） （

60．52）

（

80．69）

（

22
P．90）

計

昭60
　　230

i27．71）
　　122

i14．70）
（

177
Q1．33）

　　529

i63．73）
　　43

i5．18）
　　128

i15．42） （

130
P5，66） （

301
R6，27）

　　830

i100．00）

昭59
　　282

i24．35）
　　197

i17．01） （

205
P7．70）

　　684

i59．07）
　　63

i5．44）
　　200

i17．27） （

211
P8．22） （

474
S0，93）

　　1158

i100．00）

（）　％

昭60：昭和60年

昭59：昭和59年

第10：単独冠支台築造体の種類別および単独冠の種類別築造頻度

単独冠 全 ＝目u

ζ
ピジ ポジ

継 一

調査年

部鋳

装

既製前 レジ前 陶材鋳

ζ シヤ
塔P
@　ツ

［ヤ

Zケ
戟@ツ

続

部被

計

築造体

造冠

冠
陶装

賦･
ソ装

･
溶造

?･
ト冠

圭 ント

･ 歯

覆冠

キャスト
昭60 （

460
T5．42）（

230
Q7，71） （

28
R．37）（

202
Q4．34）（

77
X．28）（

77
X，28） （

91．08）（ 776
X3．49）

コアー 昭59 （

681
T8．81）（

299
Q5．82） （

43
R．71）（

256
Q2．11）（

107
X．24）（

107
X．24） （

20．17）（ 1089
X4．04）

アマルガム
昭60 （

50．60）

（

50．60）

コアー 昭59 （

80．69）（ 30．26）

（

30．26）

（

11
O．95）

レジン 昭60 （

14
P．69）（

50，60）

（

50．60）（ 10．12）（ 10．12）

（

60．72）（ 26
R，13）

コアー 昭59 （

26
Q．25）（

60．52）

（

20．17）（ 40．35）（ 10．09）（ 10．09）

（

30．26）（ 36
R．11）

セメント
昭60 （

10
P．20）（

60，72）

（

60．72）（ 60．72）（ 60，72）

（

10．12）（ 23
Q．77）

コアー 昭59 （

18
P．55）（

20．17）

（

20ユ7）

（

20．17）（ 22
P．90）

計

昭60

ｺ59

（（

489
T8．92）（

V33
U3．30）（

241
Q9，04）

R10
Q6．77）

（（

28
R．37）（

S5
R．89）（

213
Q5．66）（

Q65
Q2．88）（

84
P0．12）（

P08
X．33）（

84
P0．12）

P08
X．33）

（（

16
P．93）（100．00）

V0．60）（100．00）

830

P158

（　）％

昭60：昭和60年

昭59：昭和59年
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